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Sans finition ? Mise au point



Le bardage bois sans finition

Å Ne pas confondre finition et préservation

Å Préservation : durabilité naturelle de certaines 
essences (hors aubiers) vis-à-vis des risques 
fongiques et insectes (cf norme FD P20-651:2011) 

Å Préservation : durabilité conférée (produits de 
préservation appliqués par traitement de surface 
ou autoclave, bois modifiés thermiquement).

Å Préservation : grands débords de toit (H = 2,5D)

Å Finition : ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘΩŀǎǇŜŎǘ ŦŀŎŜ ŀǳȄ 
ƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ όǇŜƛƴǘǳǊŜǎΣ ƭŀǎǳǊŜǎΣ ǎŀǘǳǊŀǘŜǳǊǎΣΧύ Ҍ 
assurer la pérennité de la préservation par 
traitement de surface.

Å Sans finition =  grisonnement ou gd débords
Source : Atlanbois

Terminologies



Le bardage bois sans finition
Ni grisonnement ni finition

BARDAGE EN EPICEA NON TRAITE ïSÜD TYROL

Source : O. Gaujard
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École élémentaire La rivière (38) - Source : FiboisIsère
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Red Cedar (après 17 ans) 
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Châtaignier (après 16 ans) 
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Douglas autoclave (après 13 ans) 

Le bardage bois sans finition
Grisonnement sans finition



Source: Atlanbois

Douglas (après 8 ans) 
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